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Fers purs
Type | 1.3 FER ET ALLIAGES FERREUX
Forme : | Copeaux Caractéristiques : | 150 g
Référence C Si Mn P S Ni Cr Mo Cu Co Al
JSS001-5-EPUISE-SOLD_OUT 0,00021 (0,00011 0,000003 0,000005 0,00014 (0,00001 (0,00003 (<0,0000 0,000031 0,000024 (<0,0000
JSS002-4-EPUISE-SOLD_OUT R 0,0030 0,0038 (0,00016 0,0002 (0,00004 0,00085 (<0,0000 0,00016 0,00003 (<0,0014
JSS003-4-EPUISE-SOLD_OUT 0,0006 0,0043 0,0032 0,00052 (0,00015 0,0036 0,0005 —_— 0,0018 0,0029 (0,0007)
JSS009-2-EPUISE-SOLD_OUT (0,02) —_— (<0,0002 (<0,0005 (<0,0004 (<0,0002 0,0010 —_— (<0,0002 (<0,0002 (<0,0003
JSS1201-1-EPUISE-SOLD_OUT 0,0005 — —_ — — — N —_ — S —
JSS1203-1-EPUISE-SOLD_OUT 0,0107 — —_ — — — N —_ — N —
JSS1204-2-EPUISE-SOLD_OUT 0,018 S - —_ —_ —_ _— S S _— —_
JSS003-5-EPUISE-SOLD_OUT —_ —_ —_ —_ —_ —_ _ —_ —_ _ —_
JSS001-6 0,00024 0,0001 (0,000003) (0,00005) 0,00015 (0,00002) (<0,00006) (<0,00002) 0,000036 0,000032 (<0,0001)
JSS009-3 (0,02) (<0,004) (0,00006) (<0,0002) (0,0001) (0,00003) 0,00097 —_— (<0,0001) (<0,0001) (0,0003)
Référence As Sn B N Na Mg Ca \u4 \4 Ti Pb
JSS001-5-EPUISE-SOLD_OUT 0,00021 - 0,000016 0,00021 — (<0,0000 (<0,0000 (<0,0000 (<0,0000 (<0,0000 0,000019
JSS002-4-EPUISE-SOLD_OUT (0,0001) (<0,0001 0,00014 0,0004 —_— 0,00010 (<0,0002 (<0,0001 (<0,0000 (<0,0000 (<0,0000
JSS003-4-EPUISE-SOLD_OUT —_ - (0,00002 0,0014 N N R - —_ — —
JSS009-2-EPUISE-SOLD_OUT —_— - - —_— (<0,0005 (<0,0003 (<0,0003 - (<0,0002 (<0,0005 (<0,0008
JSS1201-1-EPUISE-SOLD_OUT _ _— _— S _ _— _— _— _ S —_
JSS1203-1-EPUISE-SOLD_OUT S _— _— —_ _— _— _— _— S —_ —_
JSS1204-2-EPUISE-SOLD_OUT — - - — — - — - — — —
JSS003-5-EPUISE-SOLD_OUT —_ — — — - R — — —_ — —
JSS001-6 (<0,0003) (0,00003) (<0,00002) 0,00021 —_— (<0,00006) (<0,0002) (<0,00001) (<0,00003) (<0,00002) 0,000018
JSS009-3 (<0,0001) (<0,0002) - —_— (<0,0001) (0,00003) (<0,0001) - (<0,0001) (<0,0001) (<0,0001)
Référence Zn Zr Se Te Sh Nb Fe Bi K Fe Tot Descriptif
JSS001-5-EPUISE-SOLD_OUT | 0,00031 100 g
JSS002-4-EPUISE-SOLD_OUT | (<0,0000 {(<0,0001 [(<0,0000 |(<0,0001 |(<0,0001| (<0,0000
JSS003-4-EPUISE-SOLD_OUT
(* **)
JSS009-2-EPUISE-SOLD_OUT | (<0,0002 50g
JSS1201-1-EPUISE-SOLD_OUT]
( * **)
JSS1203-1-EPUISE-SOLD_OUT
( * **)
JSS1204-2-EPUISE-SOLD_OUT]
( * **)
JSS003-5-EPUISE-SOLD_OUT EN PREPARATION
JSS001-6 0,00019 (<0,00003) 100 g
JSS009-3 (<0,0002) (<0,0001)[(<0,0002)| 69,84 |50¢g
Descriptif : | ** The value of carbon is the carbon content in the metal with removal of contaminated carbon on the surface of test portion
Type | 1.3 FER ET ALLIAGES FERREUX
Forme : | Copeaux Caractéristiques : | 150 g
Référence C ppm Mn ppm P ppm S ppm Cr ppm Ni ppm Mo ppm Ti ppm W ppm Co ppm V ppm
JK1C-EPUISE-SOLD_OUT 42 59 19 99 12 90 3 0,1) 2) 46 5
Référence Cu ppm Al Sol Sn ppm Zn ppm Pb ppm Ga ppm N ppm O ppm Ca ppm Sb ppm B ppm
JK1C-EPUISE-SOLD_OUT 14 (0,0002) 24 2 0,5) 27 49 (900) (1,5) 2) 2)
Référence Al Tot | As ppm | Si ppm Descriptif

JK1C-EPUISE-SOLD_OUT| (3)

&) (10)

Descriptif :
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Type | 1.3 FER ET ALLIAGES FERREUX
Forme : | Baguette Caractéristiques : | @ 60 x 2 mm
Référence C Mn P S Cu Ni Cr Co Mo N Si
IPT73-EPUISE-SOLD_OUT 0,0034 0,044 0,0034 0,0049 0,076 0,033 0,030 0,004 0,0049 0,0076 0,0028
IPT73A [0,004] [0,06] [0,005] [0,002] [0,008] [0,005] [0,013] [0,0018] [0,0012] [0,0024] [0,01]
Référence Ti O | AlTot Nb A\ Descriptif
IPT73-EPUISE-SOLD_OUT] Fe : rest
IPT73A [0,00005] | ———— ][0,0023] {[0,00003]][0,00006] | Fe : rest
Descriptif :
Type | 1.3 FER ET ALLIAGES FERREUX
Forme : | Copeaux Caractéristiques :

Référence C Si Mn P S Cr Ni Mo Co Cu N
GBW01402d 0,0012 0,0042 0,00022 (0,0001) 0,0008 0,00037 0,0011 0,00014 (0,0001) 0,00040 R —
GBW01403a 0,012 0,017 0,034 0,0019 0,020 0,016 0,030 e — 0,021 0,015

Référence Al v Ti Pb Bi As Sb Sn Ca Mg Cd
GBW01402d 0,00034 (0,0001) (0,0001) (0,0001) (0,0001) (0,0001) (0,0001) (0,0001) 0,0017 0,00024 (0,0001)
GBW01403a 0,060 e — — — e e — — — —

Référence Zn Fe Descriptif
GBW01402d](0,0001) | ———— | Fer haute pureté — 15 g
GBW01403a] ——— | ———— | Fer Armco — 100 g
Descriptif :
Type | 1.3 FER ET ALLIAGES FERREUX
Forme : | Copeaux Caractéristiques : | 50 g
Référence C Si Mn P S Cu Al Sol Al Ins Mo Ni Cr
DLSUSB87-EPUISE-SOLD_OUT 0,00096 0,00047 0,00057 0,00006 0,00035 0,00025 0,00021 0,00043 0,00073 0,00020 0,00155
DLSUSB97 0,00038 0,00064 0,00221 0,00008 0,00018 0,00073 0,00018 0,00034 0,00003 0,00036 0,00137
Référence As Sn A\ Nb Ti B Tot N Co Pb Zn Ca
DLSUSB87-EPUISE-SOLD_OUT <0,00010 <0,00010 <0,00010 0,00001 0,00005 0,00002 0,00027 0,00013 <0,00010 0,00010 0,00038
DLSUSB97 <0,00005 0,00003 <0,00005 <0,00001 0,00006 <0,00002 0,00025 0,00012 <0,00001 0,00011 0,00016
Référence Mg Sb Bi Te Ag Tl Cd In (0] Fe Zr
DLSUSB87-EPUISE-SOLD_OUT 0,00002 <0,00010 <0,00010 — <0,00001 <0,00010 <0,00001 <0,00001 0,0128 [99,984] —_—
DLSUSB97 <0,00005 0,00002 <0,00001 <0,00001 0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 0,0120 99,981 <0,00001
Référence Descriptif
DLSUSB87-EPUISE-SOLD_OUT]
DLSUSB97
Descriptif :
Type | 1.3 FER ET ALLIAGES FERREUX
Forme : | Copeaux Caractéristiques : | 100 g
Référence C Si Sol Si Tot Mn P S Cr Mo Ni Al Tot As
ECRM088-1-EPUISE-SOLD_OUT 0,0025 0,0024 (0,007) 0,0207 0,0036 0,0019 0,0227 (<0,002) 0,0200 0,0031 (<0,0015
ECRMO088-2 0,0006 - 0,0052 0,0809 0,0048 0,0070 0,0244 (0,0025) 0,0275 (0,0005) -
ECRM097-1(C) (<0,0005) —_— (<0,01) 0,0064 0,0016 0,0022 0,0016 (<0,001) 0,0025 —_— 0,0051
Référence B Co Cu N Nb Pb Sn Ti v W Zr
ECRM088-1-EPUISE-SOLD_OUT R 0,0139 (0,0016) 0,0009 R R (0,0008) e 0,0199 — —
ECRMO088-2 e 0,0061 0,0163 (0,001) — — —— — — —— —
ECRM097-1(C) 0,0003 0,0037 0,0020 0,0007 (<0,001) (<0,0005) (<0,0025) (<0,0015) (<0,001) (<0,001) (<0,001)
Référence Bi Ca Mg (0] Sb Ta Zn Descriptif
ECRM088-1-EPUISE-SOLD_OUT| ———— 0,0011
ECRMO088-2
ECRM097-1(C) (<0,0005) |(<0,0005) |(<0,0005)| 0,05 |(<0,001)|(<0,0005)|(<0,0001)

Descriptif :

1— Cet échantillon est également disponible sous les formes @ 38 x 30 mm et @ 38 x 3 mm




Type | 1.3 FER ET ALLIAGES FERREUX
Forme : | Copeaux Caractéristiques :
Référence C Si Mn P S Cr Ni v Cu Al
CM1010b—EPUISE-SOLD_OUT 0,0012 0,0041 0,0001 (0,0001) 0,0011 0,00021 0,0015 0,00016 (0,0001) 0,00014 —
Référence Co Fe Ti Pb Bi As Sb Ca Mg Cd
CM1010b-EPUISE-SOLD_OUT (0,0001) —_— (0,0001) (0,0001) (0,0001) (0,0001) (0,0001) (0,0011) 0,0020 0,00017 (0,0001)
Référence Zn Descriptif
CM1010b—EPUISE-SOLD_OUT|(0,0001)|2x 15 g
Descriptif :
Type | 1.3 FER ET ALLIAGES FERREUX
Forme : | Copeaux Caractéristiques : | 150 g
Référence C Mn P S Cr Ni Cu Co N Si ppm V ppm
SRM2168 0,0007 0,0006 0,0015 0,0010 0,0003 0,0012 0,0005 0,0006 (0,0007) (<5) (<1,0)
Référence W ppm Ti ppm As ppm Sn ppm Al ppm Nb ppm Ta ppm Zr ppm Ca ppm Pb ppm Sb ppm
SRM2168 (<7,0) (<3,0) (<1,0) (<1,0) (<5,0) (<5,0) (<1,0) (<5,0) (<2,0) (<1,0) (<3,0)
Référence Bi ppm Ag ppm Te ppm Ce ppm Mo ppm B ppm Se ppm Mg ppm Zn ppm O ppm Cd ppm
SRM2168 (<3,0) —_— (<1,0) —_— (<7,0) (<1,0) (<2,0) (<5,0) (<5,0) 0,010 (<1,0)
Référence Descriptif
SRM2168
Descriptif :
Type | 1.3 FER ET ALLIAGES FERREUX
Forme : | Copeaux Caractéristiques : | 100 g
Référence C Si Mn Cr Ni Mo Ti Co Cu Al S
VSC1 0,0034 0,0060 0,0026 0,0063 0,0047 0,0003 0,0002 0,0033 0,016 0,014 0,0022
Référence| P As Pb Sn Zn | Fe Descriptif
VSC1 0,0011]0,0008]0,0001010,000610,00030 |RES
Descriptif :
Type | 1.3 FER ET ALLIAGES FERREUX
Forme : | Copeaux Caractéristiques : | 100 g
Référence C Si Mn P S Cr Ni Cu Al v Ti
NCSHC11001 0,0016 0,001 0,0063 0,0064 0,0053 0,0032 0,012 0,0044 _— _— _—
NCSHC15001-EPUISE-SOLD_OUT 0,0015 0,0037 0,00015 (<0,0001 0,0012 0,00033 0,0012 0,00027 0,00034 (<0,0001 (0,0001)
NCSHC15002-EPUISE-SOLD_OUT 0,0012 0,0041 0,00013 0,0001 0,0011 0,00021 0,0015 0,00014 0,00029 0,0001 —_—
NCSHC15003—-EPUISE-SOLD_OUT 0,0120 (0,0005) 0,0094 0,0014 0,012 0,0077 0,025 0,026 e e —_—
NCSHC15004 0,0272 0,0994 0,246 0,0094 0,012 0,013 0,0202 0,031 0,37 _— -
NCSHC15005-EPUISE-SOLD_OUT 0,055 0,259 0,147 0,0056 0,010 0,133 0,082 0,091 0,59 —_— -
NCSHC15006 0,080 0,171 0,043 0,0159 0,0075 0,043 0,147 0,135 0,088 —_— —_—
NCSHC15007 0,091 0,341 0,399 0,0246 0,017 0,148 0,243 0,201 0,180 — —_—
NCSHC15012 0,012 0,017 0,034 0,0019 0,020 0,016 0,030 0,021 0,060 — —_—
NCSHC15013 0,027 0,180 0,195 0,014 0,0063 0,048 0,116 0,089 0,290 —_— —_—
NCSHC15014 0,030 0,182 0,106 0,0061 0,025 0,147 0,162 0,123 0,205 —_— -
NCSHC15015 0,017 0,214 0,151 0,01 0,0022 0,017 0,105 0,118 0,413 —_— —_—
NCSHC15016 0,022 0,199 0,201 0,0072 0,0027 0,032 0,066 0,066 0,217 e —_—
NCSHC11001A-EPUISE-SOLD_OUT 0,0019 0,0011 0,0046 0,0064 0,0053 0,005 0,015 0,0051 e e —_—
NCSHC11011 0,0015 0,049 0,017 0,0014 0,0015 0,0056 0,0012 0,0030 0,010 _— 0,0025
NCSHC13013 0,0041 0,018 0,126 0,0085 0,021 —_— —_— —_— _— —_— —_—
NCSHC15017 0,061 0,166 0,319 0,04 0,005 0,022 0,02 0,02 0,284 e —_—
NCSHC15018 0,022 0,422 0,436 0,036 0,0032 0,205 0,323 0,2 0,515 e —
NCSHC15019-EPUISE-SOLD_OUT 0,0208 0,0922 0,246 0,0121 0,007 0,013 0,0202 0,020 0,046 e —_—
NCSHC41001 0,021 0,074 0,204 0,0115 0,0092 0,022 0,003 0,027 —_— 0,0003 —_—
NCSHC41015 0,0074 0,047 0,055 0,0040 0,0083 0,016 0,026 0,024 —_— —_— —_—
NCSHC41002 0,023 0,075 0,178 0,016 0,009 — — — 0,309 e —_—




Référence Mo Co N Sn Descriptif
NCSHC11001 0,002610,0063 | ——— | ———
NCSHC15001-EPUISE-SOLD_OUT 15¢g
NCSHC15002-EPUISE-SOLD_OUT 15¢
NCSHC15003-EPUISE-SOLD_OUT
NCSHC15004
NCSHC15005-EPUISE-SOLD_OUT
NCSHC15006
NCSHC15007
NCSHC15012 — | —— 10,015 | ——
NCSHC15013 — | —— 10,016 | ——
NCSHC15014 — | —— 0,011 | ——
NCSHC15015 —— | ——— 10,0064 | ———
NCSHC15016 — | —— 10,0123 | ——
NCSHC11001A-EPUISE-SOLD_OUT| ——— | 0,009 | —— | ——
NCSHC11011 0,002810,0024| —— | ——] 150 ¢g
NCSHC13013 150 g
NCSHC15017 —— | —— 10,0146 | ———
NCSHC15018
NCSHC15019-EPUISE-SOLD_OUT
NCSHC41001 0,0060| ——— | —— | 0,014 | 150 g
NCSHC41015
NCSHC41002 150 g
Descriptif :
Type | 1.3 FER ET ALLIAGES FERREUX
Forme : | Copeaux Caractéristiques : | 100 g
Référence Al B C Co Cr Cu Mn Mo N Nb Ni
IA27C(C)-EPUISE-SOLD_OUT <0,001 (0,0004) 0,0012 0,002 0,001 0,002 (0,001) 0,001 0,0005 0,001 0,001
TIA27D(C) 0,0009 0,0002 0,003 0,004 0,002 0,002 (0,001) (0,001) 0,0003 <0,001 0,003
Référence (o) P Pb S Si Sn Ti \% w Sb As
TA27C(C)-EPUISE-SOLD_OUT 0,045 0,002 (0,0004) 0,0021 0,001 0,0008 0,001 0,0006 0,001 —_— —_—
IA27D(C) 0,006 0,001 (0,001) 0,0008 0,002 0,001 0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,002
Référence Bi Zr Descriptif
IA27C(C)-EPUISE-SOLD_OUT| ———— | ———— | Fer pur
IA27D(C) <0,0005 [<0,0005 | Fer pur
Descriptif : | 1 — [] Valeurs indiquées provisoires — Tous ces échantillons sont également disponibles sous les formes @ 31 x 2,25 mm pour Fluo X et @ 31 x 18,75 mm pour SEO.
Type | 1.3 FER ET ALLIAGES FERREUX
Forme : | Copeaux ou Poudre Caractéristiques :

Référence Mn P S Si Cu Ni Cr N Al Co Mo
ECRM097-2C 0.0120 0.00538 0.00181 0.00285 0.00793 0.0241 0.0213 0.00294 —_— 0.0139 0.00370
JSS001-7 (0.000005) (0.00004) (0.00007) 0.000113 0.000033 0.000143 (<0.00004) 0.000138 (<0.0001) 0.000026 (<0.00003)
ECRMO088-2 0.0809 0.0048 0.0070 0.0052 0.0163 0.0275 0.0244 - e 0.0061 e
YTSC101 0.00018 (0.0001) 0.0010 0.0014 0.00024 0.0052 0.00019 —_— 0.00065 (0.0001) 0.0033
NCSHC15002¢g 0.00018 (0.0001) 0.0010 0.0014 0.00024 0.0052 0.00019 —_— 0.00065 (0.0001) 0.0033
VSS1/2 0.0010 0.0014 0.0042 0.0088 0.0093 0.0047 0.0016 0.0129 0.0074 0.0007 0.0003
VSS1/3 0.0023 0.0012 0.0034 0.0099 0.0033 0.0042 0.0064 0.027 0.018 0.0006 0.00029
SRM2165 0.144 0.0052 0.003643 (0.0040) 0.0013 0.155 0.050 _— (0.0060) 0.0012 0.0055
NCSHC15014 0.246 0.0121 0.007 0.0922 0.020 0.0202 0.013 _— 0.046 _— —_—

Référence Nb (o) Sn Ti v W Al Sol Al Ins Ag As B
ECRM097-2C - - 0.00043 —_— 0.00011 0.00386 —_— —_— - 0.00281 0.00012
JSS001-7 (<0.00001) — 0.000013 (<0.00002) (<0.00002) (<0.00004) — — — 0.00003 (0.0001)
ECRMO088-2 —_— _— —_— _— 0.00029 —_— - - _— - _—
YTSC101 — — (0.0001) (0.0001) (0.0001) —_— - - _— (0.0001) _—
NCSHC15002¢g —_— —_— (0.0001) (0.0001) (0.0001) —_— —_— —_— —_— (0.0001) —_—
VSS1/2 — e 0.00028 — e — — e — 0.0003 —
VSS1/3 — — 0.00023 — e — — e e 0.00026 e
SRM2165 0.0004 - 0.002 0.0051 0.0040 —_— —_— —_— 0.0002 0.0010 0.000944
NCSHC15014 _— - 0.0012 - - —_— - —_— - 0.0002 —_—




Référence Bi Ca Mg Pb Sb Se Ta Te Zn Zr Descriptif
ECRM097-2C 000012 | ——— | 000015 | ———— 000014 | ——— [CoPeAUX100¢
(* CRM)
JSS001-7  [(<0.00001)|(<0.00005) [(<0.00002)0.000011 | (<0.00001) [(<0.00005) |(<0.00001) [(<0.00005) |0.000291 |(<0.00003) (i‘?;z;‘)x 100 ¢
ECRM088-2 | —— | 0.00072 Copeaux 100 g
(* CRM)
YTSC101 0.0001) | 00017 | 0.00022 |0.0001) | (0.0001) 0.0001)| ——— [FerpurPoudrelSe
(* CRM)
NCSHC15002¢ (0.0001) | 0.0017 | 0.00022 |(0.0001) | (0.0001) ©.0001) | ———— [FerpurPoudrelSg
(* CRM)
VSS1/2 0.00027 L Dernier en stock Copeaux 100 g
(* CRM)
VSS1/3 0.00010 000026 | ———— |Copeaux100¢g
(* CRM)
SRM2165 (<0.0001) | —— | (<0.0001) | 0.0003 | 0.0010 | (0.0035) | (0.0040) | (0.0030) | ——= | —— ({fc;;t;?)ed 11/12 Copeaux 150 g
NCSHC15014 0.000085| 0.0005 Copeaux 100 ¢
(* CRM)
Descriptif :
Type | 1.3 FER ET ALLIAGES FERREUX
Forme : | Copeaux ou Poudre Caractéristiques :

Référence C Mn P S Si Cu Ni Cr N Al Al Ins
ECRM097-1C (<0.002) 0.0064 0.0016 0.0022 (<0.01) 0.0020 0.0025 0.0016 0.0007 —_ —_
NCSHC11001 0.0016 0.0063 0.0064 0.0053 0.001 0.0044 0.012 0.0032 0.0074 —_ —
NCSHC15003a 0.012 0.034 0.0019 0.020 0.017 0.021 0.030 0.016 0.015 0.060 —
NCSHC15015 0.017 0.151 0.01 0.0022 0.214 0.118 0.105 0.017 0.0064 0.413 —
NCSHC15016 0.022 0.201 0.0072 0.0027 0.199 0.066 0.066 0.032 0.0123 0217 —
NCSHC41002 0.023 0.178 0.016 0.009 0.075 —_ —_ —_ —_ 0.309 —_
NCSHC15004a 0.027 0.195 0.014 0.0063 0.018 0.089 0.116 0.048 0.016 0.290 —_
NCSHC15004 0.0272 0.246 0.0094 0.012 0.0994 0.031 0.0202 0.013 — 0.37 —
ECRMO083-1 0.028 0.289 0.0077 0.0100 — 0.016 0.014 — 0.00189 — —
NCSHC15005a 0.030 0.106 0.0061 0.025 0.182 0.123 0.162 0.147 0.011 0.205 —
BAMO031-2 0.0344 0.296 0.053 (0.052) —_ 0.083 —_ —_ 0.012 —_ —_
BAMO33-1 0.043 0.379 0.171 0.022 (0.0028) 0.017 —_ — 0.0100 — —
BAMO031-3 0.055 0.329 0.014 0.021 0.037 0.020 — — 0.0050 0.054 —
NCSHC15006a 0.061 0.254 0.021 0.0058 0.341 0.168 0.182 0.114 0.012 0.412 —
NCSHC15017 0.061 0319 0.04 0.005 0.166 0.02 0.02 0.022 0.0146 0.284 —
NCSHC15006 0.080 0.043 0.0159 0.0075 0.171 0.135 0.147 0.043 —_ 0.088 —_
NCSHC15007a 0.080 0.358 0.036 0.031 0.506 0.254 0.203 0.170 0.018 0.432 —
NCSHC15007 0.091 0.399 0.0246 0.017 0.341 0.201 0.243 0.148 — 0.180 —

Référence As B Co Mo Ti Descriptif
ECRM097-1¢0.0051[0.0003]0.0037 |(<0.001) | ———— [ REVis¢ February 1998 Copeaux 100 g
(* CRM)
NCSHC11001 | ——— | ——— 0.0063 | 0.0026 |———— [ COPeaux 150 ¢
(* CRM)
same as GBW 01403a Copeaux 100 g
NCSHC150033
(* CRM)
NCSHC15015 Copeaux 50 g
(* CRM)
NCSHC15016 Copeaux 50 g
(* CRM)
NCSHC41002 Copeaux 150 ¢
(* CRM)
NCSHC15004a| Copeaux 100 g
(* CRM)
NCSHC15004 Copeaux 100 g
(* CRM)
Nitrogen Révisé from 0.0022% OCT 2009 Copeaux 100 g
ECRMO083-1
(* CRM)
NCSHC150054 Copeaux 100 g
(* CRM)
Dernier en stock Copeaux 100 g
BAMO031-2 | 0.061
(* CRM)
BAMO033-1 0.0177 Epuisé Copeaux 100 g
(* CRM)
BAMO31-3 [ 0.013 Copeaux 100 g
(* CRM)
NCSHC15006a Copeaux 100 g
(* CRM)




NCSHC15017 Copeaux 50 g
(* CRM)

NCSHC15006 Copeaux 100 g
(* CRM)

NCSHC150074 Copeaux 100 g
(* CRM)

NCSHC15007 Copeaux 100 g
(* CRM)

Descriptif :
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